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ALUMINIUMWABEN UND THERMOPLASTISCHE WABEN, LAMINATE, SANDWICH PANEELE

D

Compocel® W

| Paneelaufbau ‘

Deckschichten aus Marine-Sperrholz* Okoume W
Stiarke mm: 1,5 -8 |

KERN ‘.
Aluminiumwabe (Legierung Serie 3000**) :
mit hexagonaler Zellenstruktur
Durchmesser: @1/4”, @3/8”, @1/2”, @3/4” ‘\
Starke Foil: Von 50 bis 70 Mikrons ) \N

Starke ab 3 mm to 300 mm

* Auf Anfrage unterschiedliche Furnierungen: Teak Mahagoni, Birke, Buche, Pappel, Kiefer, usw.
** Zu der Aluminiumserie 3000 gehdren: Aluminium Legierung 3003, 3005, 3103 und 3104

N.B.: die vorliegenden Daten entsprechen dem heutigen Kenntnisstand der Firma CEL S.r.|.; sie sollen tber das Produkt und tber deren
Anwendungsbereiche informieren. Sie dienen somit nicht der Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder deren Eignung fiir einen konkreten
Einsatzzweck. Anderungen vorbehalten. Die Firma CEL S.r.l. garantiert eine einwandfreie Produktqualitat im Rahmen der Verkaufsbedingungen.

Letzte Uberarbeitung: 09/17_Rev.3

CELERYERNENE

Gewichte des Paneels mit Aluminiumwaben @6 56kg/m?* (3 1/4”) Standard Formate (Sonderformate auf Anfrage) @D_
Formattoleranz x30mm
« Stérkentolleranz + 0,3 mm m
@ | + Formattolleranz + 30 mm 3000 mm
% Gesamtstiarke mm 10 15 ‘ 20 | 25 U
E Stérke der Deckschichten mm 1,8+18 E o
o
Starke des Wabenkerns mm 6.4 1.4 16,4 21,4 g Q_
Gewicht kg/m? 3 3,3 3,6 3,9
2480 mm E
Eigenschaften des Wabenkerns 50 Microns £ o
Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104 =3
N
@ Wabendurchmesser in mm etwa 6 9 12 19 - 0
@ Wabendurchmesser in Zoll 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Dichte Kg/m?® 56 - 59 39-40 29-30 20-21
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 3,0-35 1,4-1,95 0,8-0,95 0,4-0,6 m
Eigenschaften des Wabenkerns 70 Microns :
Typ ALUMINIUM LEGIERUNG 3003/3005/3103/3104 m
@ Wabendurchmesser in mm etwa 6 9 12 19 m
@ Wabendurchmesser in Zoll 1/4” 3/8” 1/2” 3/4”
Dichte Kg/m? 80 - 83 54 40 -42 27 -29
Stabilisierte Druckfestigkeit MPa 4,3-4,6 25-2,6 1,41-15 0,85-0,9 — :
Aluminiumwabe o
Ly



